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Definice vyrobku

Barva

Vseobecné pozadavky pro podklad

Podminky pro zpracovani

Naradi
Cisténi

Upozornéni

Likvidace odpadii

Pouziti

Aplikace

Spotreba
Baleni

Skladovani

Bezpecnostni opatieni

"weber

SAINT-GOBAIN

we be r. S)’S e pOX I d k rozpoustédlovy epoxidovy lak pro interiér

Vysoka odolnost proti odéru « Odolnost proti chemickym vlivim, vodé a vlhkosti « Omyvatelnost
a bezprasnost « Pochliznost po 12 az 24 hodinach.

Dvouslozkovy epoxidovy odéruvzdorny lak pro finalni ochranné vrstvy povrch(.
Transparentni— prihledna.

Podklad musi byt pevny, zbaven vsech volnych ¢astic, prachu, mastnych skvrn a viech necistot. Lokalni
nerovnosti do 50mm je tfeba predem vyspravit hmotou weber.bat opravna hmota, nebo hmotou
weber.sys epox 8 % smichanou s kfemicitym piskem v poméru 1:10.

Teplota ovzdusi pfi aplikaci musi byt od +5 do 25 °C, teplota podkladu musi byt od +10 do 30°C, a to i pfi
aplikaci na podklad s podlahovym vytapénim. Cerstvé nanesené plochy by nemély byt vystaveny pfimému
pusobeni sluneénich paprska.

Néddoba na michani, spirdlové michadlo, vrtacka (pomaluotackova), velurovy nebo nylonovy valecek.
Nadoby, nafadi a nastroje je nutné po ukonceni praci ocistit pripravkem C 6003.

Hmota je dodavana v presném poméru slozky A a slozky B. Pfidani jinych pfisad a aplikace za nepfiznivych
klimatickych podminek (viz. Podminky pro zpracovani) je nepfipustné.

Postupuijte podle zakona ¢ 185/2001 Sb., 0 odpadech v platném znéni. Podrobnéjsi informace jsou uvedeny
v bezpecnostnim listu vyrobku. Veskeré tdaje v tomto névodu jsou nezdvazné. Jsou vsak zpracovany
podle nejlepsich poznatkU a zkusenosti z praxe a jsou zaloZeny na nejnovéjsich technickych poznatcich.

Pouziva se jako findlni ochranna vrstva povrchii. Vhodny jako kryci natér weber.sys epox natér silnovrstvy
s dekorativnimi akrylovymi chipsy. Uréen pro viechny aplikace s pozadavkem na vysokou odéruvzdornost,
omyvatelnost a bezprasnost. Vhodny pro nepfimy styk s potravinami.

Dodava se jiz ve spravném poméru slozky A (pryskyFice) a sloilgl B (tvrdidlo). Pfipravi se dokonalym vlitim
slozky B do slozky A a promichanim pomaluotéckovym misidlem (cca 300 ot./min.). Misi se 2—3min.
az do homogennosti smési. Nasledné se prelije do jiné nadoby a opét se dlikladné po dobu 1—-2min.
promicha. Po namichani se smés aplikuje na predem pripraveny podklad nylonovym valeckem.

Cca 0,2kg/m>.
V 7kg plechovych nadobach.
V suchych, krytych skladech pfi teploté 5—25 °C, po dobu vyznacenou na obalu vyrobku.

Pfi praci s materidlem je tfeba dodrzet ochranna/bezpecnostni opatfeni vyznacend na obalu.
Ve vytvrzeném stavu je fyziologicky nezavadny.





